FAL, CALZADOS DE SEGURIDAD S.A.

I—AL LEVANTE BLANCO Avda. de Logrogo, 21 bis
. ) 26580 ARNEDO La Rioja Espafia
SEGURIDAD REF: 2408101 T.00 34 941 380800 F.00 34 941 382609

www.falsequridad.com

£

DESCRIPCION

e Zapato de seguridad para uso profesional.

e Concebido conforme a la norma UNE-EN ISO 20345
e Codigos de designacion: S2 + SRC + Cl

e Corte: microfibras

¢ Cuello: Fibra sintética.

e Piso: Poliuretano bidensidad color blanco/ azul.
e Forro interior: Poliéster

¢ Plantilla interior de caucho reciclado.

e Tope de seguridad: no metélico

¢ Plantilla antiperforacién no metalica

¢ Cierre: Elastico.

e Tallas fabricadas: 36-47
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CARACTERISTICAS TECNICAS

e MICROFIBRAS

Las microfibras son un tejido técnico que va mas alla de la piel hidrofugada y

mantiene la capacidad de impermeabilidad y transpiracion. Entre sus propiedades

reproduce microscopicamente las caracteristicas técnicas de la piel natural y

ademas posee cualidad antibacterias. Es lavable (hasta 60° C), ligera, ecologica y

altamente resistente, incluso contra agentes quimicos.

ENSAYO

Espesor

Resistencia al desgarro
Resistencia a la traccion
Resistencia a la flexion
Permeabilidad al vapor de agua
Coeficiente vapor de agua
Tiempo sin penetracién de agua

Absorcién de agua en 2 horas

Paso de agua en 90 minutos
Capilaridad en 120 minutos

e FORRO

Forro de pala de poliéster punzonado blanco.

EXIGENCIAS

=60 N.
>15 N/mm?

> 0,8 mg/cm*h
> 15 mg/cm?
Superior a 60 min.

<20%

<2 g.
0 mm

Forro de trasera y cuello: tejido de poliéster gris

ENSAYO EXIGENCIA
Espesor -
Resistencia al Desgarro 215N

Permeabilidad al vapor de agua

>2 mg/(cm?h)

Coeficiente de vapor de agua

>20 mg/cm?

Resistencia a la abrasion Martindale

En seco:
En Humedo

Minimo 25.600 ciclos sin rotura
Minimo 12.800 ciclos sin rotura
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e PISO ANTIESTATICO BIDENSIDAD

Suela de Poliuretano bidensidad color blanco/azul. Formado por dos capas, una
compacta con relieves pronunciados para aumentar el agarre de la bota y el drenaje
de la misma, y otra de poliuretano espumado que proporciona confortabilidad al pié
del usuario. Apta para cualquier tipo de superficie (acero y baldosa segun normativa

UNE EN 20345:2011.

ENSAYO RESULTADO EXIGENCIAS
Abrasion 60 mm?> <150 mm?
Desgarro 10 kN/m >8 KN/m
Resistencia a la 3 mm <4 mm de aumento de la
flexion incision a los 30.000 ciclos.
Resistencia a la 4 mm <6 mm de aumento de la
hidrdlisis incisiéon a los 150.000 ciclos.
E_e&stenua a 0% <12% variacion de volumen
idrocarburos
Resistencia eléctrica 90MQ >0,1 MQ y 1000 MQ
Absorcién de energia 24 ] 520 J
en la zona del tacon
Aislamiento al frio 8°C <l10°C
Resistencia al >0,18 tacon en acero >0,13 tacén en acero
resbalamiento >0,36 plano en acero >0,18 plano en acero
>0,30 tacon en baldosa >0.28 tacon en baldosa
>0,35 plano en baldosa >0.32 plano en baldosa

e ELEMENTOS DE SEGURIDAD

e Tope de seguridad no metalico de fibra de vidrio, capaz de aguantar

una energia de impacto de 200 Julios, equivalente a la caida vertical de una

masa de 20 kg desde un metro de altura. Soporta a compresion 15 kN.

o Plantilla montado antiperforacion no metalica, realizada con capas de

fibras de alta tenacidad.
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ENSAYO

EXIGENCIA UNE-EN 20.345

Resistencia a la perforacion

21100 N

Resistencia a la flexiéon

1.000.000 ciclos sin agrietamiento

Efecto de los acidos
Efecto de las bases
Efecto de los hidrocarburos

Absorcion de agua >70 mg/cm?
Eliminacién de agua 280%
Comportamiento de la plantilla

Efecto del calor

Efecto del frio >1.100 N

e CUELLO

Microfibra, acolchada con esponja repelente a los fluidos (no absorben el agua / sudor

que incrementaria su peso).

e PLANTILLA INTERIOR

Plantilla de caucho reciclado espumado recubierta de textil suave y resistente a la

abrasion.

ENSAYO RESULTADO EXIGENCIA
Absorcion de agua 173 mg/cm? 70 mg/cm?
Eliminacion de agua 100% > 80%

Resistencia a la abrasion Martindale
En seco:
En Humedo

2 25.600 ciclos sin rotura
= 12.800 ciclos sin rotura

2 25.600 ciclos sin rotura
2 12.800 ciclos sin rotura
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